
Kalkhydrat im Asphalt aus der Sicht der 

Prüfstelle 

Prüfverfahren und Wiederfindung 



Institut für Kalk- und Mörtelforschung 

• Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 

• RAP-Stra Prüfstelle: 

 



Prüfverfahren 



Prüfverfahren – Hinweise  

• Faktor der Salzsäure:  

 

 
nur wenn nicht die angegebene Maßlösung 

verwendet wurde!!!  

 

• Tenside 

– Polyethylenglycoldodecylether – Handelsname: 

Brij 35P 

 



Wiederfindung vs. -rate 

Wiederfindung (WF) Wiederfindungsrate (WFR) 
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Vergleichsversuche Wiederfindung 

• Versuchsmischgut: 

– verschiedene Lieferwerke 

– verschiedene Gesteine 

• 1,5 M.-% Kalkhydrat (= 1,4 M.-% Ca(OH)2) 

• Füller extrahiert 

• Analyse nach TP Gestein Teil 3.9 durch 

– Landesstraßenbaubehörde Sachsen Anhalt 

– Institut für Kalk- und Mörtelforschung e.V. 



Vergleichsversuche Wiederfindung 
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Ca(OH)2-Gehalte 
Bestimmung nach TP Gestein-StB 3.9 

(Fehlerbalken beziehen sich auf die Reproduzierbarkeit gem. europ. Ringversuch: 4,5 %) 

Ausgangsgehalt im Gesamtfüller Gehalt im extrahierten Füller (LSBB) Gehalt im extrahierten Füller (IKM)



Vergleichsversuche Wiederfindung 
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Wiederfindung  Kalkhydrat 

Ergebnisse LSBB [M.-%]

Ergebnisse IKM [M.-%]



 Wie geht’s weiter 

 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und 

Verkehrswesen FGSV  

AK 6.1.2 – Füller- und Sandeigenschaften:  

 

Hinweispapier zur Wiederfindung  

in Erstellung 

 


